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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA - FACOLTA” DI INGEGNERIA

ISTITUTO DI SCIENZA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI
R

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

VIA F. MARZOLO n. 9 ] N - Y TEL. (0349} 831491 - §31492
CERTIFICATO N. 159734 Foglio n. 1/32
Richiedente: ICOMSA ENGINEERING Costruzicnl e Impranti S.p.A. - Padova

Data della domanda di1 prova: 13 Settembre 1993

Indicazione del materiale: A) n. 4 pannelll dichiarati 1n Monolite
semplice relativi al seconde invio di
materiale ad 1integrazilicocne del DY 1Mo
invio con domanda in data 26.02.1993 ed
aventi le caratteristiche indicate nel
disegno n. 1 fornito dal Richiedente e
riportato a pagina 6.

B}y n. 4 pannellil dichiarati in Monolite
semplice, aventl le caratteristiche
indicate nel disegnc n. 3 fornito dal
Richiedente e riportato alla pagina 13

C) n. & pannellil dichiaratili in Monolite sem-
plice, aventl le caratteristiche indica-

o te nei disegni n. 5 e 6 forniti dal Ri-

<y T VA chiedente e riportati alle pagine 24 edS
NV T TN D) n. 3 Dblocchi relativi al seconde 1nvio
S e T di materiale ad integrazione del primo
invio con domanda in data 26.02.1993 ed
aventi le caratteristiche indicate nel
disegno n. 8 fornitc dal Richiedente e
riportato alla pagina 28

E) n. & blocchl aventl caratteristiche in-

dicate nel disegno n. 92 fornito dal
dal Richiedente e riportato alla pagina
n. 29

F}) n. 15 cubi di betoncino di dimensioni

cm 15x15x15,

Prove richieste: 1) Resistenza a compressione del pannelli: nella
direzione della lunghezza e determinaziocone dello
spostamente laterale 1n mezzerla (campionyr al
punto R e B - disegnli n. 2 e n. & pag. 7 e 14

RFeslistenza a taglio del pannella { campionl C)
soilecitatl nel proprio piano e rilevamento delle
defoymaziony {(disegno n. 7 pag. 26)
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Peslstenza a compressione del locchi |
ik {J

~d & - disegni n. 10 e n. 11 pag. 30 e
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L) Resistenza a compresslione S cubi

Si al.egano n. 10 fotografie a documentazicne delle prove esegulte.

(Segue)
[1 Responsabile Jdel Laborastorio Il Direttore dell'lstituto
A 4 - - | (Prof. Bernhard Schretler)
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CERTIFICATO N. 159734 Foglio n. 2/32
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La prova & stata esegulta su n. 8 pannelli (n. 4 1relativi al
"secondo 1nvio" e n. 4 rTelativili al nuovo 1invio) con  caratteristiche
indicate al punto A e B sopra riportato.

E' stato inoltre rilevato lo spostamento laterale in mezzeria del
pannello 11 cul verso positivo e 1ndicato nel disegno allegato: la dis-
posizione del carico e degli strumenti di rilevamento dello spostamento

sonc riportati negli scheml graficil a paglina 7 e 14 {(disegni n.2 e n.4).

PANNELLI RELATIVI AL "SECONDO INVIO" (vedi punto A)

- PANNELLO 1: Contrassegno densita 25

dimensionl cm 262.5x66x15.72
spessore medio malta strato 1: cm 3.9

| I? 11 11 2: Cm 3-3
spessoxre polistirclo: cm 8
Carico Rilevamento 1in corrlspon- Carico Rilevamento 1n corrispon-
applicato denza dello strumento applicato denza dello strumento
. 1 n., 2 n. 1 n, 2
dalN mm daN M
0 azzeramento strumentl 39929 1.72 -1.77
2123 -0.10 Q.08 42009 1.93 -1.97
L7285 -0.10 0.04 Lol 2,15 -2.19
6086 -0.02 -0.03 46207 2.38 -2.42
8043 0.05 -0.11 48088 2.64 ~2.67
9945 0.12 -3.19 50096 2.93 ~2.95
120605 O.20 ~J. 27 52353 3.30 -3.30
146019 O.27 -0.35 54043 3.60 -3.60
16096 .35 —0. 43 S6703 L.19 -4 .17/
18114 0,63 -0.51 58837 4 .79 -4 .74
20U TG .52 -0.61 60076 5,20 -0.14
22106 O.60 -0.6Y9 62016 5.93 -5.8%
AL0C30 .64 -0, 7/ 64127 6H.84 -6.773
26055 J.84 -0.91 6050931 7.705 -7 .61
2802(C 0. %4 ~1.01 67635 8.83 -g.65
T 1.0 -1. 14 6£85911 9.9/ -9 .71
3195 1.1z -1.19 6934974 11.27 -171.00
S4L0U55 1.3 -1.29 Y0410 12.56 -12.2
T6HIO] T.An -1 L4
SBE1 1.56 1.672
CARICO MASSIMO DI COILLLASSO: 70925 daN
(Segue
[ ¥esvonsablle del Laboratorio Il Direttore dell'lstituto
:}J: e o, L f (Prof . Be;nba?@ Schrefler)
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- PANNFELLO 2: Contrassegno densita 15

dimensionl cm 261.5X60x15.<
spessore medio malta strato 1: cm 3.4
ri M 1" 1" 2 : Cm" 3 '8

spessore medio pollstirolo: om 8

Carico Rilevamento in corrispondenza dello strumento
applicato
n. 1 n. 2
AaN mm
0 az ze T amenit o s trument 1

1968 0.45 -0. 34

226 1,27 -3.89

Bi5Z2 2. 20 -1.81
10617 Z2.65 -2.20
12199 2.96 -2.59
13937 3.36 -3.,01
16078 3.90 ~3.58
18033 L, 4h -4 .15
19954 4,98 -4.75
22028 5.58 -5.37
24089 6.18 ~-6.00
25875 6.73 -6.56
280069 7.51 -7.28
29298 8.22 -8.01
31989 9.05 -8.87
33957 9.96 -9.81
35949 11.10 ~10.98
37958 12.57 -12.47
39923 14,65 ~14.56
L1136 16.00 -16.64 T T

PR T AP RN
CARICO MASSIMO D1 COLLASSO: 41594 daN [0 e

1] Responsabile del Lahoratorio Il Direttore dell'Istituto
] - ;‘ / (Prof. Berrnhard Schrefler)
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